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DATOS PRINCIPALES

US$ 12 millones
Sedimentario. Carbones térmicos y

coquizables. Bituminosos Altos en Volatiles
US$ 6 millones

- En estudio

Medidos: 32,4 MT e Indicados: 70 MT

70 empleos directos en produccion )
Subterranea

15 af
[] Nuevo (greenfield) > anos

1 Ampliacién (brownfield)
] Reposiciéon (brownfield)

Reaprovechamiento (greenfield) 628.848 toneladas



https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt&locale=es-CO&appAcronym=sigm
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ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

[ ] Pre-factibilidad

[ Factibilidad
Ingenieria de detalle
[] Construccion

15 tuneles cortos y 90 trincheras, 45 perforaciones
con recuperacion de nucleos (9.166 metros), 22+
columnas estratigraficas, mas de 300 analisis de
muestras en mas de 40 puntos de muestreo de
geologia de superficie, modelo geoldgico 3D en
software Surpac.

Solicitada
[ ] En estudio
[ ] Aprobada
La licencia ambiental se encuentra en tramite en la

Corporacion Auténoma Regional de Santander -
CAS bajo expediente CAS 0039-2009.

[ ] Presentado
[ ] En evaluacién
Aprobado

Auto No. GTRB-193 del 20 de mayo de 2020.

En proceso de actualizacién bajo el Estandar ECRR
mediante radicado 20201000631462 del 3 de agosto
de 2020.

Datos adicionales del proyecto:

Linea Desarrollo Econémico Local - Proyecto ReDes:
Implementar proyectos relacionados con el fomento
de Cadenas Productivas y fortalecimiento empresarial,
que posibiliten la generaciéon de trabajo y renta de los
involucrados, para contribuir al desarrollo local
sustentable del Municipio del area de Influencia
directa.

Programa de Generacion de Empleo, el cual prioriza la
contratacién directa e indirecta de personal del area
de influencia directa del proyecto, para el
fortalecimiento de las relaciones con los grupos de
interés.

Acercamiento con las comunidades para la
socializacién del proyecto en la vereda Tres Amigos y
en las deméas veredas que conforman el area de
influencia directa e indirecta.

Resultados de las muestras analizadas en laboratorio: humedad residual 1,3%, ICenizas 17,9%, Material
volatil 30,8%, Carbono fijo 47,9%, Azufre 1,8%, BTU 12.166, PC: Cal/gr 6.759, Indice de hinchamiento

(IH): El valor promedio general para el yacimiento es de 4,23 alcanzando un maximo de 9,00 y minimo
de 1,00.

INFORMACION Y CONTACTO

Del proyecto contacte:
Jscardona4d@gmail.com

Gestion de interés de inversion
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
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